Test Kapitulli 5
Grupi A
Emri  ____________________  Data  __________________  Klasa  _________________

1
Plotësoni fjalitë e mëposhtme dhe shpjegoni pse disa nga produktet janë bërë nga metalet. 


Unaza martese
 Shtresë urash 
Fund tigani         Krahë aeroplani 


a)
Alumini përdoret për prodhimin e ____________________________ se  ai është 



_____________________________________________________________

[1]

b)
Hekuri përdoret për prodhimin e ________________________________ se ai është 



_____________________________________________________________

[1]

c)
Ari përdoret për prodhimin e  ________________________________ se ai është 



_____________________________________________________________

[1]

d)
Bakri përdoret për prodhimin e  ______________________________ se ai është 



_____________________________________________________________

[1]












[Total 4]
2
Disqet e rrotave të makinave mund të prodhohen prej duralumini i cili është një përzierje e aluminit me metale të tjera, kryesisht bakri. Tabela më poshtë tregon disa veti të këtyre metaleve. Përdor tabelën për t’iu përgjigjur pyetjeve të mëposhtme.

	Metal
	Fortësia (MPa)
	Densiteti (g/cm3)

	alumin
	50–90
	2.7

	bakër 
	224
	8.7

	duralumin
	420–500
	2.8



(MPa është njësi matëse e fortësisë së metaleve)

a)
Krahaso fortësinë dhe densitetin e aluminit dhe bakrit.



______________________________________________________________

[2]


b)
i) Çfarë u ndodh metaleve kur përzihen me njeri-tjetrin për prodhimin e aliazheve?



____________________________________________________________

[1]

ii) Shpjego përse duralumini përdoret për prodhimin e disqeve të rrotave të makinave. 



______________________________________________________________

[2]













    [Total 5]
3
Malakiti është një gur apo shkëmb i gjelbër nga i cili mund të nxirret bakri.


a)
Si quhet guri nga i cili mund të nxirret një metal?



______________________________________________________________

[1]

b)
Bakri në malakit gjendet në formën e karbonatit të bakrit. Shkruaj me fjalë si kalon reaksioni pas nxehjes se malakitit.



______________________________________________________________

[1]

c)
Një ndryshim i dukshëm gjatë nxehjes është ndryshimi i ngjyrës nga e gjelbër në të bardhë. Çfarë vini re tjetër që tregon se reaksioni ka ndodhur?



______________________________________________________________

[1]

d)
Çfarë duhet të bëhet që pluhuri i bardhë i formuar nga ngrohja e malakitit në mënyrë që të nxirret metali i bakrit?



______________________________________________________________

[1]

e)
Shpjego përse nuk mund të zbatohet e njëjta metodë për nxjerrjen e kalciumit nga minerali i tij. 



______________________________________________________________

[1]
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4
Amela bëri një eksperiment për të matur vëllimin e gazit të prodhuar gjatë reaksionit të shiritit të magnezit me 4 mol dm−3 acid klorhidrik. Rezultatet e saj janë në tabelë.

	Koha (min)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Vëllimi gazit (cm3)
	0
	20
	35
	45
	50
	52
	53
	53
	53
	53
	53



a)
i) Emërto kripën e krijuar në këtë reaksion.



______________________________________________________________

[1]


ii) Emërto gazin e prodhuar dhe përshkruaj se çfarë ndodh.



______________________________________________________________

[1]

b)
Përshkruaj dy masa paraprake që Amela duhet të ndërmarrë për të reduktuar rrezikun në eksperimentin e saj.



______________________________________________________________

[2]

c)
Ndërto grafikun e vëllimit të gazit në lidhje me kohën duke përdorur të dhënat në tabelën më sipër.








[2]
[image: image1.emf] 




d)
Përdor grafikun për përgjigjet e pyetjeve si më poshtë.   



i) Në cilin moment ndodh reaksioni me shpejtësinë më të madhe? Shpjego përgjigjen.



______________________________________________________________

[1]


ii) Në çfarë momenti ka ndaluar reagimi? Shpjego përgjigjen.



______________________________________________________________

[1]

e)
Shpjego përse reaksioni ka ndaluar.



______________________________________________________________

[1]

f)
Nëse Amela do të kishte përdorur hekur në vend të magnezit, si do të ishin rezultatet e studimit të saj? Shpjego përgjigjen.



______________________________________________________________

[1]












 [Total 10]

Test Kapitulli 5
Grupi B
Emri  ____________________  Data  __________________  Klasa  _________________

1
Ari dhe bakri të dy përdoren të realizuar kontakte elektrike sepse ata janë të lakueshëm dhe të butë.


a)
Përkufizo termat: 




i) i lakueshëm /përpunueshëm  ___________________________________________


ii) i butë/aktiv _________________________________________


[2]

b)
Shpjegoni pse përdoret bakri për të bërë tela elektrike dhe jo ari.




______________________________________________________________

[1]
 












[Total 3]
2
a)
Përshkruani çfarë do të vini re nëse shtoni pluhur zinku në tretësirën blu të sulfatit të Bakrit.

 

______________________________________________________________

[1]

b)
Si mund të emërtohet ky lloj reaksioni?



______________________________________________________________

[1]

c)
Redi mori disa mostra bakri, zinku, kalciumi, si dhe tretësirat e kripërave sulfate të tyre. Vizatoni një tabelë për të treguar rezultatet e reaksionit të çdo metali me kripërat e metaleve të tjera.








[2]


d)
Përdorni modelin e grimcave për të shpjeguar këto rezultate.



______________________________________________________________

[1]
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3
Alumini dhe hekuri janë dy metale me përdorim të gjerë.


a)
Përshkruaj si nxirret alumini nga minerali i tij.



______________________________________________________________

[1]

b)
i) Përshkruaj si nxirret hekuri nga minerali i tij  



______________________________________________________________

[1]


ii) Shpjegoni ndryshimin e metodave të nxjerrjes së tyre nga mineralet. 



______________________________________________________________

[1]

c)
Të dy metalet formojnë oksidet e tyre kur janë në ambient të jashtëm.



i) Shkruaj me fjalë dhe simbole kimike reaksionin e hekurit në ambient të jashtëm.



______________________________________________________________



______________________________________________________________

[1]


ii) Shpjegoni pse prodhohen enë gatimi prej alumini dhe jo prej hekuri.



______________________________________________________________



______________________________________________________________
[1]

d)
Dy metodat për mbrojtjen e hekurit në ambient të jashtëm janë lyerja me bojë dhe veshja e tij me një metal tjetër. Jepni nga një shembull për përdorimin e tyre dhe shpjegoni pse metoda e përdorur për çdo rast është më e mira. 



______________________________________________________________



______________________________________________________________

[2]
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